附件4  
2021年国家标准和化工行业标准复审项目及修订计划
（2021年修订项目可从下表中选择，对表中标准有修订建议的请与秘书处联系。）
	序号
	标准号
	标准名称
	备注

	1
	GB/T 27593-2011
	纺织染整助剂 氨基树脂整理剂中游离甲醛含量的测定
	

	2
	 GB/T 29493.3-2013
	纺织染整助剂中有害物质的测定 第3部分：有机锡化合物的测定 气相色谱-质谱法
	已提出修订意向

	3
	 GB/T 29493.4-2013
	纺织染整助剂中有害物质的测定 第4部分：稠环芳烃化合物(PAHs)的测定 气相色谱-质谱法
	已提出修订意向

	4
	 GB/T 29493.5-2013
	纺织染整助剂中有害物质的测定 第5部分：乳液聚合物中游离甲醛含量的测定
	

	5
	 GB/T 29493.6-2013
	纺织染整助剂中有害物质的测定 第6部分：聚氨酯预聚物中异氰酸酯基含量的测定
	

	6
	 GB/T 29493.7-2013
	纺织染整助剂中有害物质的测定 第7部分：聚氨酯涂层整理剂中二异氰酸酯单体的测定
	

	7
	 GB/T 29493.8-2013
	纺织染整助剂中有害物质的测定第8部分：聚丙烯酸酯类产品中残留单体的测定
	

	8
	 GB/T 29599-2013
	纺织染整助剂 化学需氧量(COD)的测定
	

	9
	GB/T 29493.9-2014
	纺织染整助剂中有害物质的测定 第9部分: 丙烯酰胺的测定
	已提出修订意向

	10
	HG/T 4164-2010
	纺织染整助剂  pH值的测定
	

	11
	HG/T 4260-2011
	纺织染整助剂  氨基硅油总氨值的测定
	

	12
	HG/T 4262-2011
	纺织染整助剂  涤用匀染剂  缓染性能的测定
	

	13
	HG/T 4263-2011
	纺织染整助剂  涤用匀染剂  移染性能的测定
	

	14
	HG/T 4265-2011
	纺织染整助剂  防水防油加工剂  防油性的测定
	

	15
	HG/T 4266-2011
	纺织染整助剂  含固量的测定
	

	16
	HG/T 4267-2011
	纺织染整助剂  离子性的测定
	

	17
	HG/T 4268-2011
	纺织染整助剂  棉用固色剂  固色效果的测定
	

	18
	HG/T 4434-2012
	涤纶低弹丝油剂
	

	19
	HG/T 4435-2012
	纺织染整助剂  密度的测定
	

	20
	HG/T 4436-2012
	纺织染整助剂  涤用匀染剂 染色消色性的测定
	

	21
	HG/T 4437-2012
	纺织染整助剂  氟系防水防油剂
	

	22
	HG/T 4438-2012
	纺织染整助剂  还原清洗剂  清洗效果的测定
	

	23
	HG/T 4439-2012
	纺织染整助剂  聚醚嵌段氨基硅油乳液
	

	24
	HG/T 4440-2012
	纺织染整助剂  磷含量的测定
	

	25
	HG/T 4441-2012
	纺织染整助剂  渗透剂
	

	26
	HG/T 4442-2012
	纺织染整助剂  涂料印花增稠剂
	

	27
	HG/T 4443-2012
	纺织染整助剂  粘度的测定
	

	28
	HG/T 4444-2012
	纺织染整助剂  阻燃剂  阻燃效果的测定
	

	29
	HG/T 4445-2012
	纺织染整助剂  富马酸二甲酯的测定
	

	30
	HG/T 4446-2012
	纺织染整助剂  固色剂中甲醛含量的测定
	

	31
	HG/T 4447-2012
	纺织染整助剂  精练剂  通用试验方法
	

	32
	HG/T 4448-2012
	纺织染整助剂  聚合物乳液最低成膜温度的测定
	

	33
	HG/T 4449-2012
	纺织染整助剂  抗静电剂  通用试验方法
	

	34
	HG/T 4450-2012
	纺织染整助剂  树脂整理剂中游离乙二醛的测定 
	

	35
	HG/T 4653-2014
	纺织染整助剂  氨基树脂硬挺整理剂
	

	36
	HG/T 4654-2014
	纺织染整助剂  螯合分散剂  螯合分散性的测定(过滤法)
	

	37
	HG/T 4655-2014
	纺织染整助剂  涤用匀染剂
	

	38
	HG/T 4656-2014
	纺织染整助剂  氟系防水防油剂中氟含量的测定
	

	39
	HG/T 4657-2014
	纺织染整助剂  过氧化氢酶  酶活力的测定
	

	40
	HG/T 4658-2014
	纺织染整助剂  含氢硅油中活泼氢含量的测定
	

	41
	HG/T 4659-2014
	纺织染整助剂  聚合物玻璃化转变温度的测定  差示扫描量热法(DSC)
	

	42
	HG/T 4660-2014
	纺织染整助剂  棉用皂洗剂  皂洗效果的测定
	

	43
	HG/T 4661-2014
	纺织染整助剂  无磷精练剂
	

	44
	HG/T 4729-2014
	纺织染整助剂  酸性固色剂
	

	45
	HG/T 4730-2014
	纺织染整助剂  锦纶固色剂  固色效果的测定
	

	46
	HG/T 4731.1-2014
	纺织染整助剂  锦纶匀染剂应用性能的测定  第1部分：缓染性
	

	47
	HG/T 4731.2-2014
	纺织染整助剂  锦纶匀染剂应用性能的测定  第2部分：移染性
	

	48
	HG/T 4731.3-2014
	纺织染整助剂  锦纶匀染剂应用性能的测定  第3部分：消色性
	

	49
	HG/T 4734-2014
	纺织染整助剂  氨基硅油柔软剂  黄变性能的测定
	

	50
	HG/T 4735-2014
	纺织染整助剂  抗紫外线整理剂  抗紫外线性能的测定
	

	51
	HG/T 4736-2014
	纺织染整助剂  还原清洗剂  还原能力的测定
	

	52
	HG/T 4737-2014
	纺织染整助剂  液体产品离心稳定性的测定
	

	53
	HG/T 4738-2014
	纺织染整助剂  去油剂  去污力的测定
	

	54
	HG/T 4739-2014
	纺织染整助剂  含水量的测定
	

	55
	HG/T 4740-2014
	纺织染整助剂  磷酸盐含量的测定
	

	56
	HG/T 4741-2014
	纺织染整助剂  锦纶阻染剂  阻染效果的测定
	

	57
	HG/T 4742-2014
	纺织染整助剂  纺织乳液涂层整理剂
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